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YACIMIENTOS DE BAUXITA CUYA EXISTENCIA PARECIO HA
BER SIDO DESCUBIERTA EN CAMARGO (ANTES SANTA 
ROSALIA), ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Por el lng. José Doval tna. 

La zona ('St ndiada, s ituada en la :.\Iunicipalidad de Ca maego, 
del E tado (]('Ch ihuahua , aba t·ca la región comprendida ('n tre la 
m a t·~en i1.quienla dd rio Conchos y la sierra de a nta Rosalla, 
y la s lomas que e tú n C(' t·ca de la ma rgen der('cha. del mis mo río, 
t' n l a qne algu tHI S pet·sonas ascg-uearon que existía n yacimiento 
d<' bwu:rita. 

Al "r· dt- la ci udad de Ca mnrgo ( ll a mado antes Snnta Rosa· 
lía) se halla la s it-t·t·a de Santa Ro alía, que tiene nnn d it·ección 
meclin de XW. a SE. Entre dicha i<.'rra y la mar•gt>n izquie t·da 
d t>l rio Conchos hay un lomel'Ío ni p ie del cunl, y a nnos 4 kiló
mett·os al S \\'. el<' Camat·go, S<' cncn<'ntran los baiios te t·male 
fntlfm·o ·o>~ d<· Ojo Caliente; a l sm· de estos baiios y a 1tnos 4 
kil ómetros, es t:í n los ba iios de Ojo n lnrlo, cet·ca dt-1 Hau<:ho 
Pnscualefio; al noetc de los baiios ele Ojo Cn li Pn te y a unos 4 
kilóm<>üo. de és tos se lHl lla el R nncho Uuíiozefio. En t-ste ·último 
lugat· se dit·ig<' a la d<'r'echa el cam ino que conduc<• de Jos bniios 
de Ojo Salado a C'nma t·j.!o, clt-~pués dt- pasat· por Ojo Cn licnt(' ~· 

Rancho )fnfiozl'lío, :r a tra ,- i('sa ('l río C'onchos <·et·ca d el pu cn te 
dt-1 Ferrocal'l'il Ct-utr·nl ·obre dicho r·ío. 

Al su r de C'n maq!O hay nn lo nw t·lo. <·o u clit·ecc ión mNlia <ll' 
NE. a S \Y., q ue es tú. C(' t·ca dt' In mnt'j.!<'ll d<•t·<•c hn rll'l t·ío Cou('hos; 
e l cam ino cn ncteeo y Pl F el'l'oca nil de ('a margo a La Boquilla 
pnsan por· <'Stas lomnf4, uni endo los •·nnchos de Sa n _\ dl'iún , E l 
l>iablo. El 'l'ecnún ~· Ln La~nnn . 

El río Concho¡;, e¡ u(' na ce en <'1 l·:~tn d.o de Chihnn hu n. 1 iene 
>~ n cu t·so. pt·inw t·o. rl (' W. a B.: su¡; :lj!tHlf4 for·mnn In pt·t'Ra de la 



Boquilla; igue al :NE. ; cerca de Ca margo se le une el río Flori
do, al cual se le ha unido a ntes el río del Pe~l'L'al; sigm• al norte 
ha ·taLa Cruz; luego al X \H, y deRpués al NE. basta unin;e, en 
Ojinaga, al río B1·a,·o. 

En la región com¡1rendida entre la margen izquie1·da d<'l río 
Conchos y la Ai<'l'l'a de Santa HoR<tlía , la!S loma:-; eRtáu fo•·mnclas 
por calizaR n<•túcicas. E s ta formación crt•túc ica <•stú constitnída 
por calizas compacta·, de colot· gt·is clal'o a gJ'is oscuro, fosilífe
ras en algunos lugares, y se ¡H·ocluce. en algn11a · de ellaA, un olor 
fétido enando . e golpean. Ademúl'! de estas J'O<:HR sedimentm·ins, 
afloran en algulJOs lngateA roca A «:'rupti,·a¡.;: HJHl<'f!ii<lA y riolitas. 
Desde los baiios dt• Ojo Salado hasta unos 630 metros ap •·oxi ma
dmnente al norte ele los baiío!:i eh~ Ojo t"'alientt>, g1·an parte th• la .; 
calizas . e hallan cubiertas por arcillas, m~u·gas y yeso. Las nH"ie
dndes de yeso llamadas elenita y terrosa se <'n<·Hentran en ;l!'enns 
y maq:~as en los bai'ios de Ojo Rulado, hasta ct•l·ea del a1To~·o 
que <'Ati't al X" ' · <l<'l Rancho l'm;eualeiio. Ln \';Hit•dad eompnda 

se halla desde el Rancho rase na leiío hasta Jo¡;¡ bailo!> dt• Ojo Ca
l·•ente, unas \'<'Ces con ma t·gas y o!t·as con cal izas ma1·~o!-;aR: en 
r l último 1 ugar mencionado, la \':lriecla\1 tenoRa fonua un ha 1!

co el<' casi 10 met •·oR dr espeso•·· Ad<'lante de loR baiíos dr Ojo 
Caliente hasta el Hnncbo )lu iíozciío He encnent•·an ca l iza;.; mat·
goHa!i y m·cillas ( L) . 

(1) El señor ingeniero Leopoldo Salazar Salinas, actual director 
del Instituto de Geologta, que ha ' 'lsitado después esta región , dice 
en su lnform¡e lo ·Siguiente: "Entre In. sierra y el r to hay unos Iome
rios, e ntre los cuales se destacan manchones blancos que cubren gra!'l 
€"-tensión, constituidos por una masa arcillosa blanca (Kaolln ), teñi
da de color rosado en algunas partes y alternando en otras con ca pi
tas d , yeso de espesores variables; extendi~ndose esta formación se
lenitosa, que probablemente tiene relaciones de origen con los manan
tiales termales, a una extensa r egión, que llega hasta los lomerios en 
la margen opuesta del río, por donde pasa el camino para la presa de la 
Boquilla." "El río abrió su cauce a través de esas formaciones, con
servándose terrazas indicadoras de tal régimen fluvial, hacia la extre
midad meridional de la sierra, que allí termina bruscamente." "La for
mación arcillosa yesifera de la loma de Ojo Caliente está surcada por 
un dique riolítico muy cuarzoso, y en gran parte de la variedad cal
cedonia, material que es también de color blanquizco, como las otras 
formaciones. Probable es que haya otros diques semejantes, pero en 
mi rápida visita sólo vi uno." 
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En las lomas que e ·tán a l sue ele Camaego, aclemá · de las 
enliza~; cretúcicas y andesita s que afloran en pocos lugares, se 
J¡¡.dlan calizas margosas, margas, arenisca s, arcillas y pizan<1S 
;u·cillosas. Desde el ra ncho de Snu Adrián hasta el nn-oyo de 
'fatinacio, adelnntc del rancho de La Laguna ~e encuentrn, ent r·e 
las Hrar·gas y areniscas, yeso en sus d iver·sa s nwiedades :. f'elen ita 
fibeosa, compactn y tenosa. 

En toda la región estucl iada se encuentm, en nnios l ugares, 
utaterial detrHi co que p1·odene ele l as rocas sedimen taria s y 
e1·upth·as. 

En In . múl'geues del río Co nchos se llal lau alu \·iones y <.l epó· 
r;itos limosos. 

La s arcillas que se hallan en la región estud·iada y que se han 
tomado como yacimientos de banxita, ha n sido formadn s por a lt e· 
t·ación química y cles integrn ción física de las rocns f eldespáticas. 

La s mnestt•a s de estas arcilla , colectadas en dh·er·sos lugares 
de eRta 1·egión, fu et·on estudiada mineralógica mente, presentan-
do los ca rac-teres siguientes~ · 

)fueRtra núm. 7, proceden te de Las Lomas, siena ele anta 
Hosalía, Muni cipal idad ele Camal'go, Chih .- 1I:asa poco un tuosa , 
pol'o plústica, algo desmoronad iza. Lustre mate. Colot bhmco, en 
alguno¡;; puntos l igeramente ro ado. Dureza de 2. D ió olor :ll"CÍ·· 

ll<'so al hnmedecel'l n. Tr·atada en un carbón por medio del soplete, 
8t- ma nifestó la presencia ele la alúmina . Se notaron p eqneiios 
f n1gnwntos de cuarzo y óx ido de fierro. 

)Jnt>stra núm. S, procedente ele La s Lomas, sien a de Santa 
Rosnlía. )lunicipalidad ue Canuu·go, Cbih.- )Iasa compacta, 
mrtuosH, plítstica. Lust1·e mate. Color· blanco con man cha s tojiza~. 
Dureza de 2. Dió olor arcilloso al humedecer!::~. .Al soplete se 
ma ni festó la prese11 cia de la al úmina. Se ob:erral'On peqnciios 
fragmen tos de cuarzo, yeso y óxido de fietro. 

)luestra núm. 12, p rocedente del anoyo nl , V. del G t ancl 
H otel CnHa, bailo· de Ojo Cali ente, l\Innicipaliclnd ele ('amargo, 
Chih .- )lasa compactn, poco plás ti ca. J_.u ·tre mate. Color blnn co, 
l iger·amente amarillento. D11r·cza ele 2. ]}ió olor arcilloso al hu
medecerla. Al soplete se ma nifestó la ¡)[·esencia de la a l úmina. 

)J uesüa pt·occdentc del a no yo al ~\Y· . del Ha ncho .l'ascna
leiio, ) t unicipaliclad de Cama r·go. Chih.- 'l'errosn . Lu stn' mate. 
Color a mar·illo rojizo. P eodnj o olor arcil loso cHancl o !"l' le hume-
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deció. Al r;oplet c dió la reacción de la alúmina. También se 

o!Js<'n ·6 yeso. 
:.\[ue ·tra procedente del rancho de Sa n Ad1·iún, camino de 

Camnrgo a La Boq ui l la, ~lunicipal idad de Camar{!o, Chih.- Ma a 
compncta . Lnr; t r·e matP. Colol' blanco, li~eramrnte rosado. Dmeza 
de 2. rrod ujo olor· al'c illor;o cuando se le humedeció. A l sopl<'te 
dió la r<>acción de la alúmina. 

Estas mneRtras fuct·on analizada s en el Labol'atorio Químico 
a e este In A ti tuto, obteniéndose los eesnltadoR qnc se expl'esan en 
el cnndt·o s igu·iente: 

A.KALISl l'HA C'Tl ADO E"N EL LABORATOHIO QFLHI· 
CO DEL I:XSTJ'ITTO DE GEOLOGIA DE LA FXJ\'ER· 

STDAD NACIONAL AUTON011A 

1\Tnestra núm. 7, "Procedente de Las Lomas, sierra de Santa Rosalf:t, 
Cn:margo, Chllt. 

Humedad (H.,O a l10 °C.) .. .......... . ........ . 
H .,O al rojo .. -. ..... . . . . . ..... . ........ . ...... . 
SiO., ..... ...... .... .. .. ..... . .. · · ······· · ·· · 
FeO .. . .. . ........... . .. .. . . . ... .. .. . ..... · ·· 

~~g:::. :. ': :· :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : 
CaO . ... . .. .. . ... . .... . .. . ... . ...... . .... . . . 
MgO .......................... .. ........ : . 
TiO .. .. . ............ . ........ . . ....... . .. . . 
K.,O-. . . . ..... . . .. · . . · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · 
N~~o . ....... ..... . .......... . . ...... . 

Suma ...... 

1. 42% 
20.96" 
43.28" 
0.33" 
2.26" 

21 .64" 
0.11" 
1. 55 " 
1.12" 
0.45" 
1. 95" 
4.79" 

99. 86 

Muestra núm. 8, procedente de Las Lomas, sier ra de Santa Rosa lfa 

Camargo, Chih. 

Humedad (H.,O a 110° C.) .......... . ........ . 
H .. O al rojo ~ . . . ... .... . ..... . ....... . ... . . 
SiO., .. . . . ..... . ............. . . . ........... . 

~~"~:· .· .·.· . ·. :::::::: :: :::::: ::::: ::::::::: ::: 
l\f nO ..... . . .... ....... . .............. · . · · · · 

CaO .. ...... ····· · · ·· · ·· · ·· · · · ·· · ·· ·· · · · · · 
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1.05% 
28.54" 
20.90" 
2.04" 

23 .83" 
0.12" 

10.16" 



MgO . .. ................. . ................... . 
TiO., . .............................. ······· 
K"O- . . .......... . ....................... . · . 
Na.,O ............ . . . . . . . ......... . . . ...... . 

P~Óij . . . . .......... · .. · · · · · ·· · · · · ·· · ·· · · · · 
S03 •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 

Suma ..... . 

0.29 % 
0. 18" 
4.76" 
0.12" 
0.19" 
7.78" 

99.96 

Muestra núm'. 12, procedente del arroyo al W. del Grand H~tel Cue
va, baños de Ojo Caliente, Ca margo, Chlh. 

Humedad (H.,O a l10 °C.) .................. . 
H.,O al rojo : . . . . ................. . ........ . 
SiO., .... ······ · ····· .................... . 
FeO .... ....... ................ . ......... . 
Fe~ o., .......................... . .. . ...... . 

~~g, _·_: .·.:.:::::::::: :: :::::::::::::::: :::: : 
CaO .. . .. .............. .. ...... ... ....... . 
MgO ........... .. .... . ........ .... ....... . 
TiO., .... . ................ · ················ 
K~O ... . ................ . .............. .. . 
Na~O ........................ · .. · · · · · · 

Suma ..... . 

1. 07 % 
15.69" 
54.22" 
0.11" 
0.98" 

18 .22" 
0.12" 
3.14" 
1.18 .• 
1. 38" 
1.06" 
2.67" 

99.84 

Muestra procedente del arroyo al NW. del Rancho Pascualeño, Ca
margo, Chih. 

Humedad (H.,O a 110° C.) ... . ................ . 
H .,O al rojo.-......... . . . ........... .. ...... . 
SiO.... . ............... .. ..... ............ . . 
FeO .. .. .......... . ... . ...... . . . . .. ...... . .. 
Fe" O, . . ........................ · · · · · · . · · · · · 

~~~g··.· . · . ·: . .-::::::::: :::::: :::::::::::::::::: 
CaO ........... . .................... . ...... . 
i\fgO ....................................... . 
TíO., ................ ...... .. · · .. · .... · .. · · .. 
K"O~ . . .............. .. . ... . ....... · · · · · · · 
N~"o. . ... . . . . . ...... . ................ · ·. · 
co:. . ............... . .................. . 

Suma .... . . 

1 ~ 

5.48% 
11.17 .. 
40.79" 
0.20" 
3 .52" 

14 .85" 
0 .15 " 

16 .78 .. 
0.94" 
1.44 .. 
o. 76" 
2.23" 
1.54 .. 

99.85 



Muestra procedeute del rancho de San Adrián, camtno de Camar
gc a la Boquilla, Camargo, Chih. 

Hu mE dad (H., O a no~ c.¡ 00 00 00 00 00 00 .. 00 .. 00 00 . 

H .,O a l rojo.-. 00 •••••••••••••••••••••• •••••••• 

sro ....... o o. o o. o •• o o •• o o o. o o o o •• o . o. o •••• o o. 

FeO ............. . . . ........ ... ... : ......... . 
F e .. O .... ......... ... . .............. ....... . . . 

~11ig=:·· .·.·. · .. ·:::::: :: :::::::::::::::::::::::::: 
CaO ...................................... .. 
MgO . .. . .................................. . 
Tiü ............ . ............................ . 
K .. O~ ............ . ................ . ........ . 
Na~O. 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suma ..... . 

3. 64 % 
1:'4.12" 
59.15" 
0.11" 
1 .22" 

12.78" 
0.11" 
5.01" 
2.55" 
o .3'5 " 
0.23 " 
0.48" 

99.75 

Con el ohjcto de manifestar que cRtOR t•e ultado correspon
d(•n n aJ·('il las y no a bauxitas, se expresnn en segu ida algunos 
:w úlis is de e ·ta úl tima . 

AXALISIS DE BAUXITAS 

Rnux. Fl'ancia. (Pisolftica.)-Análisls hecho por D3ville . 

H .. O .... . .............. . ................... . 
SiC ...... OOOoOoOOoOo ....................... .. 

Fe}>" .. . ..................... . .. . .. .... . .. . . 
AI~O" ....... ..... .... . .............. . .. ... .. . 
TiO ~. 00 ••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 

Suma . .... . 

J acksonville, Ala., análisis hecho por Hillebrand. 

H.,O . . ..................................... . 
SiC ... o •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• • • 

Fe20, . .. 00 •••••• • ••••••••• ••••• ••• •••••• ••••• 

AI~Oa .... ... ...................... . ....... . . . 
TiO~. 00 •• •••• •••••••••• • •••••• • •• • ••••••• 

Suma ..... . 

10.8% 
4.8" 

24.8" 
55.4" 
3.2" 

99.0 

23.41% 
21 .08" 
2.14, 

48.92" 
2.52" 

98.07 



Floyd County, Ga., análisis hecho por Nichols. 

H .. o . . .... ... ........ ......... ........... . . . 
SiC .... ... . . . . . .......... .. .... .. . ........ . . . 

~~~g:: : : : : ::::::::::::: ::: :: :: :: :: :::: ::::::: 
TiÓ".' ............... . ...... . ...... . ...... . 

Suma .. . .. . 

Pulaski County, Ark. 

H .• o . ... ... ... .. .... .. . · ... ....... ........ .. . . 
sro ... . .. ..... ...... .... ..... ... . : .... ...... . 
F'e .. Ó., ... ... ... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · AI;o;, . . . .................. ........... ... ... . 
TiO". . .............. .. ...... . . . ......... . 

Suma ..... . 

27 .72% 
0 .80, 

13.50, 
52.21, 

3 .52" 

97. 75 

30 . 31% 
2 .00 .. 
1.66, 

62.05, 
3.50, 

99.52 

Wilkinson County, Ga., análisis hecho por E verhart. 

H .. o ... . ....... .... .. . ......... . ... . ....... . 
sro ... .. . .... .. ............ .... ........... .. . 
Fe"Ó,. . ..... ...... ... .. .. . .. . ·. · · · · · · · · · · · · · · 
Al .,O., ... .. .. .. . ......... . . . . . ... . .......... . . 

TiÓ".' ............ · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · 

Suma ..... . 

29.12% 
9.38, 
0 .96, 

57.58, 
2 .76, 

99.80 

Promedio de ,·arios anális is de mineral comercial de Geongia, hecho:; 
por Watson. 

H .O ... .. . . ........ . . ........... .... ...... . 
SiO .............. . . . ...... .. .. . ............ . 

~~~g:: : : : : :: ::::::: ::: ::::::: ::: :: ::: ::: :::: 
TiÓ":· ... ... .. . ..... · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · 

Suma ..... . 

31.435 % 
4 .274 , 
1. 507, 

58.622, 
3. 791, 

99 . 629 



Compa rando los t·esultados expresados, se encuentra que en 
las mue tt·a · p t.·ocedentes de Camargo, Chih., la cantidad de 
alúmina que varía de 12.7 % a 23 .83 ?1 es muy unja, puesto qu e 
en las ba uxHas es de 4 . 92% a 62. 05 5{ ; en la s mismas muestra , 
la cantidad de sUiee "ai'Ía de 20.!.>0% a 59.15% y en la banxi taH, 
tlc O. 0% a 21. O % ; y hay mús impur·ezas en las mues tras de 
'ama¡·go, Chih., que en las baux i tas, p uesto que en éstas se consi· 

de1·an COJPO impm·ezas m(ts comunes la sílice y los óxido · de fi e· 
rro y de titauio. La bauxita t eóticamente pum contiene 73.9% 
de alúmina y 26.1% de agua. 

En resumen, el mineral que se había cr·eído que era bauxil<L 
es m·cilla, según el estudi o minera lógico y quimico que se hizo 
de él. 

I nstituto de Ocologia. 
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