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"BARCENIT.A.." 

DESORIPOlON DE UN NUEVO ANTIMONIATO 

PIOCEDIXt& D& li~,TZCCO, au:1100. 

POR EL PROFESOR J. 'W. MALLET, 

S OCIO CORRESPO:SS..I.L BK \ IRGIN! .l, E ST.\DOS-UN IDOS. 

Entre var·ios minerales mexicanos que me dió mi amigo el Sr. Mariano 
Bárcena, comisionado á la Exposicion de Filadelfia de 1876, y ahora Direc
tor del Observatorio Meteorológico Central de México, había varios ejemplares 
de un mineral pesado y casi negro que acampana á la especie Livingstonita• 
en Iluitzuco, Estado de Guerrero. 

El exámen de este mineral indica ser un antimoniato que hasta ahora no 
se ha descrito, mezclado con sulfuro de mercurio en un estado fino y ácido 

antim6nico . 
Los ejemplares que me dió el Sr·. Bárcena, uno 6 dos de ellos pesaban 

originalmente más de medio kilógramo -miéntras que vi en su poder ma-
• sas más grandes;- eran casi de estructura columnar, con largos prismas 

imperfectos, de forma de planchas, teniendo el aspecto general de las espe
cies Stibnite (sulfuro de antimonio) y Livingstonita: de la última de estas es
pecies ha sido probablemente formado este mineral por medio de la oxida
cion. En algunas partes tiene una estructura granosa fina, 6 bien gruesa, 
con poros y varias cavidades. Ilabia indicaciones de quebradura, paralela ú 

una cara prismática, pero la causa de ésta será probablemente la estructut·a 
pseudomorfa; frágil, fractura bastan te regular; peso específico del mineral 
en polvo despues de tenerlo en agua hirviendo para expulsar el aire =ñ.343, 
20° c.; pedazos hay que dan peso especifico más bajo; lustre opaco, terroso, 
sobre algunas caras resinoso ó color de brea, de color gris oscuro casi negro; 
color del polvo de la raspadura, gris de ceniza con un ligero tinte verde. 

Las caras pseudomorfas estaban algunas veces cubiertas con cinabrio rojo 

~< Sulfuro de antimonio, mercurio y fierro, descrita por el Sr. Bárcena.-"Naturaleza,'' 
1874 y 75, páginas 35 y 172. Azufre, cinabrio, sulfuro de antimonio y la valentinita (valen
tinite) se encuentran en el mismo lugar. 
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en polvo, y otras con ocre blanco amarilloso de antimonio. Al soplete, al 
fuego de oxidacion, el mineral decrepita, se vuelve blanco ó casi blanco, y se 
redondea con mucha dificultad en los bordes, dando vapores blancos; al fue
go de reduccion los vapores son más abundantes, á causa de la reduccion "del 
antimonio al estado metálico seguido por la volatilizacion, y la flama del so
plete se tiñe de verde azulado. Un pedazo calentado en un tubo cerrado en 
un extremo, da humedad, mercurio, sulfuro negro de mercurio y una pe
quena cantidad de óxido de antimonio. En un tubo abierto en ambos extre
mos, todo el mercurio se deposita en el estado metálico, el azufre se quema, 
y en una buena corriente de aire da más óxido de antimonio que se deposita 
dentr0o del tubo . Al soplete sobre carhon da una pegadura blanca, bien mar
cada, de antimonio, y si se añade carbonato de sosa, el antimonio se redu
ce á pequeños glóbulos metálicos. El mineral en polvo se disuelve ligera
mente al fuego de oxidacion en el bórax, y da un vidrio claro y sin color que 
se vuelve turbio al f11ego de reduccion. El mineral, áun estando bien pulve
rizado, no se disuelve bien en el ácido clorohidricu, ni en el azótico, sin em
bargo de estar éste concentrado y á la temperatura de ebullicion. El sulfohi
drato de amoniaco, hirviendo, no le ataca mucho. Hirviendo con sósa cáustica, 
filtrando, acidulando y pasando ácido sulfohldl'ico, se obtiene un precipitado 
color de naranja, no en mucha cantidad . Pasando hidl'ógeno, á fuego rojo, 
el polvo se reduce á antimonio metál ico que entónces se puede atacar con 
ácidos. 

El análisis cuantitativo fué hecho por el 81'. J. R. Santos, de Guayaquil 
(Ecuador): usando ejemplares escogidos, libres de impurezas visibles, repi
tiendo varias de las determinaciones principales, obtuvo: 

S ....................... . 
Hg ........... . ....•..... 
Ca ......• . ......... . . .. .. 

2.82 
20.7a 

3.88 
b .... . ... ..... o • • • • • • • • • oo.J-1 

O (diforenci.a) . ..... o •• :. o.. J7.Gl 
~ constitucional. o. o ••••• o • o . o 3.50 

H. O l pérdida abajo de 130° e·' o. . J. '-23 
Si O, .. ... .... o •• • • o . o.... 0.10 

100.00 

Proporoion atómica. 

0.088 
o. 10'~ 
0.097 
O.'dS. 
UOI 
O.J!H. 

* Usando 120 como el peso atómico del antimonio, la exactitud dol cual se ha hecho proba
ble por los recientes estudios del Sr. Prof. J. P. Cooke, Am-Jour-Sci, Febrero 1878, p. 123. 

** No babia pérdida apreciable de humedad (quo fué determinada directamente) desde esta 
temperatura, ó ménos, hasta más de 200° c. 

• 
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Se confirmó que el azufre existia en cornbinacion con el mercul'io, pues 
calentando lentamente hasta expeler este metal, el residuo no contenía más 
que vestigios inapreciables de azufre. Además, el mineral en polvo fino; fué 
apénas atacado por el sulfohidrato de amoniaco, · y la solucion parcial obteni
da con sosa cá_ustica no dió el precipitado color de naranja de sulfuro de an
timonio, al anadir ácido clorohldrico, hasta no haber pasadd el gas ácido sul
fohtdrico. 

Deduciendo el azufre,. y una parte correspondiente del mercurio (como sul-. 
furo de mercurio), los números restantes representan: 

Hg. . ... .. .. .. ....... . .. . . 1.6 
Ca . . ... .. · :............. 97 
Sb... . . . ......... .. ..... . t,ts 
0 .... .. . .......... ,. . . . . . 1.101 
H,O...... . . .............. Hl'l 

Correspondiendo á 

ó 

con 

Hg O .......... 1.6~ . 
Ca O ........... 97 ~ R"O .. 
Sb,O, . . .. . .............. . 
Sb, 06 ................... . 
H,O . ................ . .. . 

28.5 ( = 
1.13 } ) 

i80.o ( 
1.9'~ J 

R" O.......... . . . . . . . . . . . 4 
Sb,O, .. .. . ...... . ........ • i 
Sb,05. .. .. .. ....... .. .... 5 

Sb, ol ................... . 
. H,O ......... ..... ... . .. . 

1..3~ 
6.8 ~ = ·l : o 

• 

Proporcion ntómic11. 

4 

f 
6.3 
6.8 

De consiguiente, el mineral es una mezcla de sulfuro de mercurio, ácido 
antimónico lSb2 05 • o Hz o· ó H4 Sbz 07 • 3Hz O rle Fremy), y un antimo
niato do Ca, Hg, Sb"' con la fórmula 

(R"O) ~ 
Sb, o,'~ (Sb, 06) o, 

correspondiendo al antimoniato nor~al M'z O Sbz 05 ó M'Sb03. 
Es diferente de todos los antimoniatos hasta ahora descritos, en que estos 

tienen bases en exceso, miéntras que este mineral contiene exceso de anti-

• Volgerita (Yolgerite) fué descrito como un ocre natw·al tle antimonio teniendo esta compo
sicion. Dana dice (lliner. p. i88), que el único análisis publicado por Cumenge, ejemplar pro
cedente de Constantina, Algcria, corresponde á Si>. 00, 4H, O. Por mi cálculo, los números dtJ 
Comenge conducen más bien á Sb., O,, Sb, Oo, 6H, O. 
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rnonio electro-negativo, como ácido antimónico á más de lo necesario, para 
form ar un antimoniato normal con los metales electro-positivos presentes. 

Calculando sobre la base del peso atómico del antimonio = 120, el Mo'ni
molite concuerda bien con la fórmula (R" 0)1 Sb205 ó R1", SbzÓ9; la Ro
meita viene á ser cerca de (R"0)6 (Sb2 03 )3 (Sbz 0.:;)2 ó R6 " Sb6 "' Su; O 25 

(Dana hace esta (R" 0)3 Sb2 Ü3 Sb2 05); el Ammiolite dcDomeyko concuer
da mejor con (CuO)s (Sb2 05 , ó Cu3 Sb2 08 , mióntras que el análisis de Rivot, 
de un mineral semejante procedente de Chile viene á estar cerca de (Cu 0)8 

(Shz 03)3 (Sbz Os)s , 6 Cu~ Sbs "' Sb~ OtG, que tal vez puede ser (Cu 0)3 Shz O 3 
Sb2 Os correspondiendo á la fórmula que Dana da para la Ro·meita.; miéntras 
que en la Hindheimita la proporcion atómica Pb O : Sbz Os derivada de to
dos los análisis, varia de 1 )i : 1 á 2 3 ~ : 1: á un suponiendo que tenemos una 
sal hidrosa en vez de una mezcla de ácido antimónico con una sal de bases 
más fuertes. 

Propongo nombrar á esta especie, Ba1•cenita, en recuerdo del digno caba
llero mexicano de quien recibí este mineral: sus trabajos ciAntíficos y su ce
lo por el progreso- cientlfico le hacen honor á él y á su país. 

Universidad de Virginia, Agosto 13 de 1878. 

SINONIMIA miga~· y cientiflca de algunas })lnntas silYesh·es y de ,·arias de In que 
se cultivan en México, dispuestn en órden alfabético por el Sr. Alfonso Henera, 
socio de mhnero. • 

(CONTI~UA.) 

- Flacoxochitl, véase Trompetilla . . 
-Flecha de agua, véase Sagitaria .. 
-Flor de arete, Yéase Fuscia .. ... 
- Id. de cacao, 6 Oacahoaxochitl.. Lejarza funebris, La Llave .. .. Bombáceas. 
-Flor de cabeza de víbora, 6 Ooat-

zontecoxochitl..... .... . . . . . . Anguloa Hernandezii, Kuut.. . Orquidáceas. 
- Flor del camaron, véase Cabellos 

de ángel. .. ... ____ .... ..... . 
-Flor de la campana, véase Yedra 

morada ... _ . : . _ :. _ .. _ .. . . . . 

1 Vúansc en este periódico, t. 2~, las pligd. 318, 313; t. 3?, púg. 348; t. 4?, ptígs. 47 y 85. 
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